TABULKA PODLAH

P2a| EPOXIDOVA STERKA (ALTERNATIVA ZA MARMOLEUM)

TYTO PODLAHY BUDOU PROVEDENY VSUDE TAM, KDE JE V TABULKACH MISTNOSTI PUDORYSU 1.NP OZNACENI P2a A V PUDORYSECH ZNACKA A

PLOCHY PODLAH BUDOU UPRAVENY NASLEDOVNE:

Ag PROVEDE SE DEMONTAZ PVC, €I JINE NASLAPNE VRSTVY (MARMOLEA) A ODSTRANEN( LEPIDLA

B) PREBROUSIT BET.MAZANINU BEZPRASNOU METODOU BLASTRAC — ZJISTIT NEDESTRUKTIWE JEJ| PEVNOST — MIN. POZADOVANA PEVNOST V TLAKU 25 MPa
PRO MOZNOST APLIKACE PRYSKYRICNYCH STEREK

C) VYSATI PLOCH OD VSECH NECISTOT, VYSPRAVENI VSECH TRHLIN A KAVEREN, HLOUBKOVA PENETRACE

D) ZPEWNUJICI A VYROWNAVACI STERKA — cca 2—3MM, JEJI VYZRANI A VYTVRZENI (MIN. PEWNOST V TLAKU 30 MPa — OVERIT ZKOUSKOU)

E) CELOPLOSNA HLOUBKOVA PENETRACE PLOCH (VYTVORENI SPOJOVACIHO MUSTKU) PRIMER SF — 24 HODINOVA PRESTAVKA

F) KONTROLA CELISTVOSTI A PRILNAVOSTI PENETRACE

G) POKLADKA SAMONIVELACNI EPOXIDOVE PRYSKYRICE TL.3MM EPOTEC S CHIPSY DLE BAREVNEHO RESENI

H) OPRAVA MATOVEHO POVRCHU VYTVRZUJICIM LAKEM — PU HARDTOP (A1moor A2, B, Croor)

PLOCHA:
- *VYTVRZUJCI LAK PU HARDTOP

————————————— iy *SAMONIVELACNI EPOXIDOVA PRYSKYRICE S CHIPSY EPOTEC S — TL.3MM

_____________ +CELOPLOSNA HLOUBKOVA PENETRACE PRIMER SF (PO NAPUSTENI 24 HODIN PRESTAVKA)
*ZPEWNUJICI A VYROVNAVACI STERKA S MIN PEVN. 30 MPa V TLAKU

— MUSI BYT CHEMICKY A MECHANICKY KOMPATIBILNI S EPOXID. PRYSKYRICI — TL. 2 — 3 MM

*HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU — PRECHODOVY MUSTEK
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POZNAMKA:
BAREVNOST NA PODLAZI A MELIRY DLE TECHNICKE ZPRAVY BUDOU URCENY NA VZORCICH PRED ZAHAJENIM POKLADKY
FABION: VRCHNI VRSTVY EPOXIDOVE STERKY A BUDOU ODSOUHLASENY AUTORY PD, TDI A INVESTOREM.

/’PRYSKYRICNA STERKA EPOTEC S + PU LAK HARDTOP
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FABIONOVA N— PENETRACE

LISTA
VYROVNAVACI STERKA

TMELENI A STERKA NA LSTE

72-78

P3| KERAMICKA DLAZBA — MOKRY PROVOZ (PREDPOKLADANA TL.PODLAHY 100MM)

STENA( U SPRCH ODSTIN, OSTATNI PLOCHY— KOMBINACE PASTELOVYCH BAREV S AKCENTEM)

IZOLACE —FLEXIBILN LEPICI TMEL BAUMIT BAUMACOL PROPLUS/BASIC

DO VYSE 2,1M) —BANDAZE U ROHU, KOUTU A NAPOJENI NA GULU €I NEREZOVY ZLABEK (HYDROIZOLAGNI PASKY)
—HYDROIZOLAENI STERKA — BAUMIT BAUMACOL PROOF VE DVOU ETAPACH:

1-NA VYZRALY A NAPENETROVANY SPADOVY PODKLAD NANEST VRSTVU STERKY MIN. 0,75 kg/m?2

2-0SADIT PASKY, BANDAZE ROHU, KOUTU A NAPOJENI NA ODVODNOVACI PRVKY

PRUZNY TMEL

SPAD K LINIOVEMU ODVODNOVACH
-
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TESNICI PROFIL

—PENETRACE — ZAKLADNI NATER BAUMIT SUPER GRUND
< —SPADOVA VRSTVA (DILATOVANA) — BAUMIT FLEXBETON

DILATACNI  PASKY —ASFALTOVY PAS CELOPLOSNE TAVENY K PODKLADU
PUVODNI STROP MIN- TOMN T —PENETRACE NPa

VYSTERKOVAT ~POVODNI STROP (PRED PENETRACI VYSTERKOVAT)

POZNAMKA:
POD OBKLAD SPRCHOVYCH KOUTU SE PROVEDE HYDROIZOLACNI STERKA DO VYSE MIN. 2,1M
A 0,5M ZA PROSTOR SPRCHOVEHO KOUTU

P4 | KERAMICKA DLAZBA — SUCHY PROVOZ

~KERAMICKA PROTISMYKOVA DLAZBA (R12) — BAREVNE RESENI DTTO
~FLEXIBILNI LEPICI TMEL BAUMIT BAUMACOL PROPLUS/BASIC

o ~SAMONIVELACNI STERKA (VYROVNANI ROZDILU DO 8MM)
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POZNAMKA:
A: PRED INSTALACI NOVYCH PODLAH ZRUSIT SOKLIKY

POZNAMKA K BOURANI PODLAH:

-U PODLAH P3, A V MISTECH PODEPREN| SE PROVEDE VYBOURANI PODLAH AZ NA NOSNY ZEL.BETONOVY STROP NAD 1.PP A V MISTECH NOVYCH PRICEK VYZDENYCH Z PGROBETONU
-V MISTECH BOURANYCH STAVAJICICH PRICEK A PODEPRENI (KDE JIZ NEBUDOU NOVE PRICKY &I STENY) SE PROVEDE VYBOURANI CIHEL A SKLADEB PODLAH AZ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU

A NASLEDNE SE POLOZI PROTIKROCEJOVA IZOLACE, SEPARACNI FOLIE A PROVEDE SE BETONOVA MAZANINA DO GROVNE NOVYCH STEREK PRO POKLADKU NOVE NASLAPNE VRSTVY V RESENE MISTNOSTI

-V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU BUDOU VYBRANY DRUHY A ODSTINY DLAZEB A OBKLADU. DODAVATEL PREDLOZI K ODSOUHLASENI VZORKY DLAZEB A OBKLADU,
TAK | STEREK ( BUDE PROVEDENO VZORKOVANI)

—KERAMICKA PROTISMYKOVA DLAZBA (BAREVWNE RESENI DLE VYBERU INVESTORA A AD — PROSTOR PRO SPRCHOVANI TMAVY

Ei (BANDAZ ROHO) 3—-NANEST DRUHOU VRSTWU STERKY MIN. 0,75kg/m2 — CELKOVA TL. MIN. 1MM, 2. VRSTVU NANEST cca PO 2 HODINACH




